Вариант 1
В вопросах  1-5 выберите 1 (один)  правильный ответ из заданного списка

1.Какие из перечисленных ниже свойств металлов являются механическими?

а) жидкотекучесть
б) теплопроводность
в) твердость
г) плотность
д) жаропрочность

2. Укажите свойство металлов, противоположное хрупкости

а) ударная вязкость
б) пластичность
в) относительное удлинение
г) твердость
д) прочность.

3. Выберите продукт доменного процесса

а) сталь 
б) латунь, бронза 
в) чугун, ферросплавы
г) сталь, бронза
д) латунь, сталь

4.  Как получают ковкие чугуны?

а) из отливок белого чугуна путем отжига
б) путем введения в их состав легирующих компонентов
в) добавлением в жидкий чугун небольших присадок
г) в доменных печах
д) в промышленных масштабах

5. Расшифруйте марку сплава 38ХМЮА

а) легированная сталь, содержит 0,38 % углерода, 1% молибдена, 1 % алюминия,
б) высококачественная легированная сталь, содержит 0,38 % углерода,  до 1,5 % хрома, до 1,5 % молибдена, до 1,5 % алюминия, 
в) высококачественная хромистая сталь, содержит 0,38 % хрома, 1,5 % молибдена, 1,5 % алюминия
г) хромистая сталь, содержит 38 % хрома, 1 % меди, 1 % алюминия, 1 % азота.
д) сталь автоматная, содержит 38 % углерода, 1 % хлора, 1 % молибдена, 1 % алюминия

В вопросах 6-8 выберите несколько вариантов ответа из списка возможных

6. На какие  степени  вулканизации  разделяется резина? 

а) мягкая 
б) средней твёрдости
в) твёрдая 
г) полутвердая
д) средняя мягкость

	7. Укажите, какие  из   перечисленных материалов относятся к керамическим? 

a) фаянс
б) сталь
в) термит
г) оксид алюминия
д) пластмасса

8. Какие  основные области применения цветных сплавов?

a) электроника и электротехника
б) ювелирное дело
в) строительство зданий
г) производство монет
д) автомобильная промышленность

В вопросах 9-13, вставьте ключевые слова вместо символа ****
9. Процесс насыщения углеродом поверхностного слоя стали при нагреве в соответствующей среде называется **** 
10. Сплавы железа с углеродом являются основой для двух видов черных сплавов - **** 
11. При определении марки стали по искре: чем больше светлых звездочек в искрах, тем больше в стали содержание **** 
12.  **** материалов — это свойство, противоположное выносливости материалов
13. Сталь – сплав железа с углеродом, в которой **** содержится до 2%

В вопросе 14- установите соответствия каждого вопроса из списка возможных 

14. Что обозначают буквы в марках сталей?

	1
	У
	А
	сталь высококачественная

	2
	А (в конце марки стали)
	Б
	инструментальная быстрорежущая

	3
	А (в начале марки стали)
	В
	углеродистая инструментальная сталь

	4
	ШХ
	Г
	легированная конструкционная
шарикоподшипниковая

	
	
	Д
	углеродистая конструкционная автоматная сталь

	
	
	Е 
	углеродистая конструкционная сталь
обыкновенного качества




В вопросах 15-18  напишите определения
15. Стабилизаторы – 
16. Древесина – 
17. Резина - 
18. Бумага –

В вопросах 19-20 расшифруйте марки материалов (определите название)
19. Расшифруйте марку сплава: ЛК 80-3Л
20. Расшифруйте марку материала: БрА10Мц2Л.


























Вариант 2
В вопросах  1-5 выберите 1 (один)  правильный ответ из заданного списка

1. Какие из указанных свойств металлов являются технологическими?

а) жидкотекучесть, усадка, прокаливаемость
б) цвет, температура плавления, теплоемкость
в) прочность, ударная вязкость, выносливость
г) твердость, плотность, износостойкость
д) теплопроводность, способность намагничиваться, хрупкость

2.Какое из перечисленных ниже свойств металлов не  является механическим?

а) прочность
б) пластичность
в) жидкотекучесть
г)твердость
д) ударная вязкость

3. К  примесям, ухудшающие свойства чугуна и стали относятся?

а) марганец, фосфор
б) никель, алюминий
в) сера, фосфор
г)  алюминий, фосфор
д) марганец, никель

4. Процесс термообработки, заключающийся в нагреве стали до температуры 800-11500, выдержке и последующем охлаждении на воздухе, называется …?

а) закалка
б) отпуск
в) отжиг
г) нормализация
д) фильтрация

5. Расшифруйте марку сплава КЧ-50:

а) чугун коррозионностойкий с пределом прочности при сжатии 500 МПа
б) чугун коррозионностойкий с пределом прочности при растяжении 500 МПа
в) чугун ковкий с пределом прочности при сжатии 500 Мпа
г) чугун ковкий с пределом прочности при растяжении 500 Мпа
д) чугун передельный с пределом прочности при растяжении 500 Мпа

В вопросах 6-8 выберите несколько вариантов ответа из списка возможных

6. Какими уникальными свойствами   обладает резина?

а)  эластична
б)  легкая
в) обладает высоким сопротивлением к истиранию
г) тяжелая
д) не устойчива к агрессивным средам

7.  Какие из перечисленных характеристик важны для классификации моторных масел

a) вязкость
б) текучесть при низких температурах
в) цвет
г) степень окисления
д) содержание присадок

8. Выберите  типы моторных масел ? 

a) минеральные
б) полусинтетические
в) синтетические
г) гидравлические
д) пластичные


В вопросах 9-13, вставьте ключевые слова вместо символа ****
9. Процесс насыщения поверхностного слоя одновременно азотом и углеродом называется **** 
10. Температура плавления железа составляет **** 
11. ****  способность металла, не разрушаясь, изменять форму под действием нагрузки и сохранять измененную форму после того, как нагрузка будет снята.
12. **** это способность тела поглощать тепловую энергию при нагревании 
13. Чугун – это сплав железа с углеродом сплав, в котором **** содержится свыше 2%

В вопросе 14- установите соответствия каждого вопроса из списка возможных 

14. Установите соответствие марок материалов

	1
	АЧС1 
	А
	Жаростойкий чугун

	2
	ВЧ100 
	Б
	Конструкционная качественная сталь с повышенным содержанием марганца

	3
	ЧХНТ 
	В
	Инструментальная легированная

	4
	60Г 
	Г
	Антифрикционный серый чугун

	
	
	Д
	Инструментальная быстрорежущая сталь

	
	
	Е 
	Высокопрочный чугун



В вопросах 15-18  напишите определения
15. Фибра —
16. Асбест —
17. Паронит —
18. Войлок — 

В вопросах 19-20 расшифруйте марки материалов (определите название)

		19. Расшифруйте марку материала КЧ 37-12

		20. Расшифруйте марку металла А20.





























Вариант 3
В вопросах  1-5 выберите 1 (один)  правильный ответ из заданного списка
1.Из указанных свойств металлов и сплавов выберите тот, которые не являются эксплуатационными?

а) антифрикционность
б) износостойкость
в) хладностойкость
г) жаропрочность
д) плотность

2. Из указанных свойств металлов выберите те, которые  не являются технологическими?
 
а) прочность, жидкотекучесть, ударная вязкость
б) ударная вязкость, выносливость, температура плавления
в) прокаливаемость, усадка, жидкотекучесть
г) цвет, температура плавления, усадка
д) ковкость, износостойкость, цвет

3. По какому признаку делится химический состав стали?

а) углеродистая и легированная
б) качественная и высококачаственная
в) конструкционная и инструментальная
г) углеродистая
д) износостойкая

4. На какие  степени  раскисления классифицируется сталь? 

а) обыкновенного качества, улучшаемые
б) обыкновенного качества, качественные, высококачественные
в) конструкционные, инструментальные, специального назначения
г) полуспокойные, кипящие, полукипящие
д) спокойные, полуспокойные, кипящие

5. Расшифруйте марку сплава БрОЦС 5-5-5:

а) бронза, содержит олово 5 %, цинка 5 %, серебра 5 %, меди 60 %
б) бронза, содержит олово 5 %, цинка 5 %, свинца 5 %, меди 85 %
в) бронза, содержит олово 5 %, цинка 5 %, серебра 5 %, меди 60 %
г) бронза, содержит олово 5 %, цинка 5 %, серебра 5 %, меди 85 %
д) бронза, содержит олово 5 %, цинка 5 %, серебра 0,5 %, меди 75 %


В вопросах 6-8 выберите несколько вариантов ответа из списка возможных

	6. Укажите маркировку стали, относящейся к углеродистым конструкционным сталям. 
а) 09Г2С 
б) 6СП 
в) 30ХГСА
г) У10А 
д) СТ3

	7. Какие из перечисленных материалов являются полимерами? 

a) Полиэтилен
б) Сталь
в) Полиуретан
г) Кварц
д) Полиамид

	8. Какие показатели характеризуют качество моторного масла? 

a) вязкость при 100°C
б) температура застывания
в) коэффициент трения
г) вязкость при низких температурах 
д) уровень содержания воды

В вопросах 9-13, вставьте ключевые слова вместо символа ****
9.  Устранение внутренних напряжений, уменьшение хрупкости, понижение твёрдости, увеличение вязкости и улучшение обрабатываемости достигается **** 
10. Температура плавления углерода составляет …**** 
11. Выносливость металлов — это ****, противоположное усталости металлов
12. *** металлов это  способность материала сопротивляться внедрению в него другого, более твердого тела
13. В маркировке легированной стали буквой «Г» обозначается металл **** 

В вопросе 14- установите соответствия каждого вопроса из списка возможных 

14. Спецификации масел по API для дизельных двигателей (C) с периодом действия

	1
	API FA-4 (PC-11B)
	А 
	действующий с 2016 года, для высокооборотных дизелей и более старых двигателей, в том числе с сажевыми фильтрами, работающих на топливе с содержанием серы 0,0015–0,05%. Совместим с предыдущими действующими допусками

	2
	API CK-4 (PC-11A)
	Б 
	действующий с 2004 года, с ужесточёнными требованиями к сажеобразованию, отложениям, вязкостным показателям

	3
	API CJ-4
	В 
	действующий с 1998 года, для двигателей Euro-4 и ниже, работающих на топливе с содержанием серы <0,5%. Совместим с системами EGR

	4
	API CI-4 Plus (CI-4+)
	Г 
	действующий с 2002 года, для двигателей Euro-5 и ниже, без сажевого фильтра (DPF). Совместим с системами EGR и SCR

	
	
	Д
	действующий с 2006 года, для двигателей Euro-5 и Euro-6, оборудованных сажевым фильтром (DPF) и другими системами снижения токсичности

	
	
	Е 
	действующий с 2016 года, для маловязких масел, используемых только в современных (с 2017 года) моделях дизелей, которые работают на топливе с содержанием серы <0,0015%. Не совместим с предыдущими допусками



В вопросах 15-18  напишите определения
15. Минеральная вата —
16. Липкая изоляционная лента —
17. Сплав — 
18.Чугун — 
В вопросах 19-20 расшифруйте марки материалов (определите название)

19. Расшифруйте марку сплава:  09Г2С  
20. Расшифруйте марку материала: КЧ 35-12









Вариант 4
В вопросах  1-5 выберите 1 (один)  правильный ответ из заданного списка
1. Какая технологическая проба позволяет установить способность листового металла подвергаться деформации?

а) искровая проба
б) проба на перегиб
в) проба на навивание
г) проба на бортование
д) проба на загиб

2. Укажите технологическую пробу, позволяющую определить способность проволоки диаметром до 6 мм принимать заданную форму.

а) проба на навивание
б) проба на перегиб
в) проба на загиб
г) проба на бортование
д) проба на сплющивание

3.  Выберите сталь для режущего инструмента

а) Ст10 
б) 12К
в) ШХ15 
г) Р18
д) 13К

4. Что такое сталь?

а) сплав железа с углеродом, где углерода свыше 2,14%
б) сплав железа с углеродом, где углерода 2,14%
в) сплав железа с углеродом, где углерода до 2,14%
г) сплав железа
д) сплав углерода

5. Выберите физические свойства, присущие алюминию:

а) плотность 8,92 г/см3, температура плавления 1083°С
б) плотность 2,7 г/см3, температура плавления 660°С
в) плотность 4,5 г/см3, температура плавления 1660°С
г) плотность 1,74 г/см3, температура плавления 650°С
д) плотность 7,8 г/см3, температура плавления 1539°С


В вопросах 6-8 выберите несколько вариантов ответа из списка возможных

	6. Укажите возможные причины несоответствия шероховатости поверхности детали заданному показателю шероховатости: 

а) износ фрезы 
б) неправильная установка глубины резания 
в) неправильный выбор режима резания 
г) вибрация
д) неправильная установка детали в приспособлении

	7. Какие свойства характерны для цветных сплавов? 
a) хорошая электропроводность
б) высокая коррозионная стойкость
в) высокая температура плавления
г) пластичность и обрабатываемость
д) высокая твердость без термической обработки

	8. Какие критерии следует учитывать при выборе моторного масла для автомобиля? 

a) рекомендуемый класс вязкости (например, SAE)
б) тип двигателя (бензиновый или дизельный)
в) климатические условия эксплуатации
г) цвет масла
д) бренд производителя

В вопросах 9-13, вставьте ключевые слова вместо символа ****
9. Получение стали с высокой твёрдостью, прочностью, износоустойчивостью достигается **** 
10. Содержащиеся в железоуглеродистых сплавах фосфор, сера, азот, кислород и водород являются **** 
11. **** способность материала сопротивляться разрушению
12. Процесс термообработки, применяемый после закалки, и заключающийся в нагреве стали, выдержке и последующем охлаждении,  называется **** 
13. При введении **** происходит удаление из металла шва водорода.

В вопросе 14- установите соответствия каждого вопроса из списка возможных 

11. Спецификации масел по API для бензиновых двигателей (C) с периодом действия

	1
	API SH
	А 
	действующий с 2004 года, с повышенными требованиями по энергосбережению и низкотемпературными свойствами масла

	2
	API SM
	Б 
	действующий с 1995 года, с повышенной защитой мотора от коррозии, окисления, износа

	3
	API SP
	В 
	устаревший класс, действовавший в 1988–1995 годах

	4
	API SN+ (SN Plus)
	Г 
	действующий с 2018 года, с дополненной относительно SN защитой от детонации при низких оборотах

	
	
	Д
	действующий с 1 мая 2020 года, ресурсосберегающие масла с повышенной защитой турбокомпрессоров, а также от детонации при низких оборотах

	
	
	Е 
	действующий с 1993 года, заменяет масла предыдущих классов по рекомендациям автопроизводителей



В вопросах 15-18  напишите определения
15. Силумин — 
16. Латунь — 
17.Лакокрасочные материалы — 
18. Автомобильное топливо- - 

В вопросах 19-20 расшифруйте марки материалов (определите название)

19. Расшифруйте марку сплава:  09Г2С1  
		20. Расшифруйте марку материала (определите название, химический состав): ЛЖМц 59-1-1.










Ключ к тестам
	1 вариант

	1
	в

	2
	а

	3
	в

	4
	а

	5
	б

	6
	а,б,в

	7
	а,в,г

	8
	а,б,в,г,д

	9
	цементацией

	10
	сталей и чугунов

	11
	углерода

	12
	Усталость

	13
	углерода

	14
	1-в2-а,3-д,4-г

	15
	вещества, предотвращающие разложение полимерных материалов во время их переработки и эксплуатации под воздействием света, влажности, повышенных температур и других факторов.

	16
	экологически чистый материал, хорошо сопротивляется статическим и динамическим нагрузкам, весьма легкий и в то же время прочный

	17
	продукт химического превращения (вулканизации) синтетического и натурального каучуков

	18
	листовой материал, изготовленный из растительных волокон и целлюлозы.

	19
	Литейная латунь. Содержание элементов: медь – 80%; кремний – 3%; цинк – 17%

	20
	· Бр — бронза (сплав на основе меди);
· А10 — содержание алюминия около 10%;
· Мц2 — содержание марганца около 2%;
· Л — литейный сплав (предназначен для изготовления отливок).











Ключ к тестам
	2 вариант

	1
	а

	2
	в

	3
	в

	4
	г

	5
	г

	6
	а,б,в

	7
	а,б,г,д

	8
	а,б,в

	9
	цианированием

	10
	1539°С


	11
	пластичность

	12
	Теплоемкость

	13
	(углерода)

	14
	1-г,2-е,3а,4-б

	15
	разновидность бумажного материала, изготовляют ее из бумаги, пропитанной раствором хлористого цинка

	16
	естественный волокнистый белый минерал, состоящий из кремнезема и небольших количеств окиси железа и окиси кальция

	17
	листовой материал из асбеста, каучука и наполнителей.

	18
	листовой пористый материал, изготовленный из волокон шерсти.

	19
	это ковкий чугун ферритного класса с пределом прочности не менее 370 МПа и относительным удлинением не менее 12%. 

	20
	А20 — марка конструкционной стали повышенной обрабатываемости резанием












Ключ к тестам
	3 вариант

	1
	д

	2
	б

	3
	а

	4
	д

	5
	б

	6
	а,в,д

	7
	а,в,д

	8
	а,б,г

	9
	отпуском

	10
	3500°С

	11
	свойство

	12
	твердость  

	13
	марганец

	14
	1 - е; 2 – а; 3 – д; 4 – б;

	15
	продукт переработки металлургических или топливных шлаков.


	16
	это пленочный пластик, покрытый слоем перхлорвинилового клея


	17
	макроскопически однородный металлический материал, состоящий из смеси двух или большего числа химических элементов с преобладанием металлических компонентов. 

	18
	сплав железа с углеродом 

	19
	качественная легирующая сталь с содержанием углерода 0,09% с добавлением марганца («Г») 2% и кремния («С») до 1,5% 


	20
	КЧ в марке обозначает ковкий чугун.  35 в обозначении — это временное сопротивление разрыву (предел прочности при растяжении), МПа.  10 — относительное удлинение (в %)











Ключ к тестам
	4 вариант

	1
	д

	2
	а

	3
	г

	4
	в

	5
	б

	6
	а,в,д

	7
	а,б,г

	8
	а,б,в,д

	9
	закалкой

	10
	вредными примесями

	11
	плотность 

	12
	отпуск

	13
	фтора

	14
	1-е,2-а,3-д,4-г

	15
	сплав алюминия с кремнием

	16
	это сплав меди (основа) с цинком

	17
	это композиционные составы, наносимые на отделываемые поверхности в жидком или порошкообразном виде 

	18
	это горючее вещество, которое применяется в двигателях внутреннего сгорания автомобилей, грузовиков и других транспортных средств.

	19
	легирующая сталь с содержанием углерода 0,09% с добавлением марганца («Г») 2% и кремния («С») 1%

	20
	· Л — латунь (медно-цинковый сплав);
· Ж — содержит железо как легирующий элемент;
· М — содержит марганец как легирующий элемент;
· Ц — цинк входит в основной состав;
· 59 — среднее содержание меди составляет около 59%;
· 1 — номинальное содержание железа около 1%;
· 1 — номинальное содержание марганца около 1%	















